
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：108.06.28 
工程名稱：石子溪中.下游段排水路改善工程  

 

說明 擋土牆鋼筋未使用間隔器、墊塊，致擋土牆保護層多處不足或過厚。 

 

說明 擋土牆鋼筋未使用間隔器、墊塊，致擋土牆保護層多處不足或過厚。 

擋土牆鋼筋未使

用間隔器、墊塊，

致擋土牆保護層

多處不足或過厚。 

擋土牆鋼筋未使用間隔

器、墊塊，致擋土牆保護

層多處不足或過厚。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：108.06.28 
工程名稱：石子溪中.下游段排水路改善工程  

 

說明 部份鋼筋有混凝土殘渣，請清除之。 

 

說明 土方暫存區之土石方未用帆布覆蓋。 

部份鋼筋有混凝

土殘渣，請清除

之。 

土方暫存區之土石方

未用帆布覆蓋。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：108.06.28 
工程名稱：石子溪中.下游段排水路改善工程   

 

說明 工程告示牌內容不符合規定，例：無經費來源資料。 

 

說明 工地現場材料(鋼筋、模板)任意堆置，未架高及覆蓋。 

工地現場材料(鋼

筋、模板)任意堆

置，未架高及覆蓋。 

工程告示牌內容

不符合規定，

例：無經費來源

資料。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：108.06.28 
工程名稱：石子溪中.下游段排水路改善工程  

 

說明 於高差 1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。 (扣 2點) 

 

說明 工地現場材料(鋼筋、模板)任意堆置，未架高及覆蓋。 

 

工地現場材料

(鋼筋、模板)任意

堆置，未架高及

覆蓋。 

於高差 1.5公尺以上之場所

作業，未設置符合規定之安

全上下設備。 


