
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：114.03.04 
工程名稱：113 年度市區道路養護及改善工程(開口契約）  

 

說明 0k+000 水溝頂蓋與溝牆交接處有蜂窩孔洞情形。 

 

說明 0K+015CLSM 施作有塑性收縮裂縫。 

0K+015CLSM施

作有塑性收縮裂

縫。 

0k+000水溝頂蓋

與溝牆交接處有

蜂窩孔洞情形。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：114.03.04 
工程名稱： 113 年度市區道路養護及改善工程(開口契約） 

 

說明 0K+045CLSM 有塑性收縮裂縫。 

 

說明 0K+046~048 右側有混凝土屑未清除。 

0K+045CLSM 有塑

性收縮裂縫。 

0K+046~048 右側

有混凝土屑未清

除。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：114.03.04 
工程名稱：113 年度市區道路養護及改善工程(開口契約）  

 

說明 K+046~048 右側有混凝土屑未清除。 

 

說明 工區 0K+045 格柵板有淤土，請改善。 

K+046~048右側有

混凝土屑未清除。 

工區 0K+045 格柵

板有淤土，請改

善。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：114.03.04 
工程名稱：113 年度市區道路養護及改善工程(開口契約）  

 

說明 左側稻田回填整地石頭未清除乾淨以利耕作。 

 

說明 W 型鋼鈑護欄鋼管柱混凝土屑未清除。 

左側稻田回填整地

石頭未清除乾淨以

利耕作。 

W 型鋼鈑護欄鋼管

柱混凝土屑未清

除。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：114.03.04 
工程名稱： 113 年度市區道路養護及改善工程(開口契約） 

 

說明 0K+42~0K+46 處附近水溝邊緣有局部混凝土破損情況。 

 

說明 0K+42~0K+46 處附近水溝邊緣有局部混凝土破損情況。 

 

0K+42~0K+46 處附

近水溝邊緣有局部

混凝土破損情況。 

0K+42~0K+46 處附

近水溝邊緣有局部

混凝土破損情況。 


