
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.02.14 

工程名稱：豆子埔溪幹線護岸改善應急工程 

 

說明 混凝土表面殘留雜物。(完工護岸外表有模板與鐵釘殘留未清除) 

 

說明 所有結構物外露部份，缺乏倒角，部分破裂，請改善。 

所有結構物外露部

份，缺乏倒角，部

分破裂，請改善。 

混凝土表面殘留

雜物。(完工護岸

外表有模板與鐵

釘殘留未清除) 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.02.14 

工程名稱：豆子埔溪幹線護岸改善應急工程 

 

說明 完成混凝土面曲線過多折角，不平整，請改善。 

 

說明 廢棄物未清除，影響環境。(發現剩餘 A.C料棄置道路兩側空地) 

廢棄物未清除，影

響環境。(發現剩

餘 A.C料棄置道

路兩側空地) 

完成混凝土面曲

線過多折角，不

平整，請改善。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.02.14 

工程名稱：豆子埔溪幹線護岸改善應急工程 

 

說明 瀝青鋪面壓實度不合規範，有粒料分離現象。(在住家圍牆下方) 

 

說明 工程告示牌不符合規定。(經費來源未填寫) 

 

工程告示牌不符合規

定。(經費來源未填寫) 

瀝青鋪面壓實度不合

規範，有粒料分離現

象。(在住家圍牆下

方) 


